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K2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. po zagęszczeniu 4 cm

 w-w z betonu asfaltowego AC16W - gr. po zagęszczeniu 4 cm

 warstwa górna z kruszywa łmanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm

 warstwa dolna podbudowy ze stablilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa

      grubość po zagęszczeniu 15 cm

SUMA 38 cm

K1

 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. po zagęszczeniu 4 cm

 w-w z betonu asfaltowego AC11W - gr. po zagęszczeniu 4 cm

 istn. podłoże

SUMA 8 cm

K3

POBOCZA 

 warstwa kruszywa łamanego 0/22  8 cm
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